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Technické izolace

Protipozarni systém ORSTECH Protect
pro pozarneé odolna potrubi

B Protipozarni systém pro ochranu vzduchotechnickych potrubi
W Ctyrhranna VZT potrubi: izola¢ni desky Orstech 65 H

B Kruhova VZT potrubi: lamelove rohoze Orstech LSP PYRO

B Pozarni odolnost EI30S,EI45S,EI60S
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Uvod

Vzduchotechnické potrubi je dnes soucasti celé fady objektd,
ve stavebnictvi je vyuzivano hlavné pfi vystavbé obchodnich
center, supermarketi, multifunkénich domda, kin, divadel,
vyrobnich ¢&i sportovnich hal, hoteld, atd. VétSinou jde o
objekty urcené pro Sirokou verejnost, kde je vétSi koncentrace
lidi a proto i vy38i pozadavky na protipozarni bezpecnost
v téchto objektl, zejména zvySené pozadavky na ochranu proti
Sifeni pozaru vzduchotechnickym potrubim.

K protipozarni izolaci VZT potrubi se nej¢astéji pouzivaji
vyrobky z minerdlni viny, v drtivé vétsiné pfipadl z kamenné
viny. Kamenna vina Isover je nehoflava s bodem tani vySSim
nez 1000 °C. Z pozarniho hlediska jsou vyrobky Isover jednim
vy8Si pozarni odolnost. V pfipadé pozaru musi totiz byt
uzivatelé i zasahové jednotky po urcitou dobu chranény pred
koufem a Zarem, které by se mohly pravé vzduchovody Sifit.

PFi nasledném posuzovani $kod zplsobenych pozary se také
stale vice zapocitavaji Skody nasledné (vypadek vyroby,
zniCeni  hmotného i nehmotného majetku, zniceni
neobnovitelnych informaci). Pro pfipad, Ze k takové udalosti
dojde, vytvafi preventivni protipozarni ochrana izolacnim

systémem ORSTECH Protect potfebné pfedpoklady pro omezeni rozsahu Skod.

pfistupy:

Obecné je pozarni ochranu staveb uskutecnit tfemi zakladnimi

- Aktivni systém — pouziti sprinkleru.

- Pasivni systém — navrhnout pozarné odolné potrubi,
které bylo zkouseno podle CSN EN 1366-1 a ma platny
protokol o klasifikaci podle CSN EN 13501-3.
Protipozarni ochrana izolaci s sebou také pfinasi dalsi
funkéni vyhody — tepelné-technickou ochranu a Gtlum
hluku $ificiho se potrubim.

- Kombinace aktivniho a pasivniho systému — v misté
konstrukce oddélujici od sebe dva pozarni Useky
instalovat do vzduchovodu pozZarni klapku. Tento
zpusob pozarni ochrany vzduchovodl vSak vyzaduje
pravidelné kontroly funkénosti klapek.



Popis systému

Spole¢nost Saint-Gobain Construction Products a.s., divize Isover nabizi na Ceském trhu jiz 13 let
osvédc&eny protipozarni systém ORSTECH Protect, kterym je mozné zvysit pozarni odolnost VZT potrubi
kruhového i ¢tyfhranného. Zakladem systému jsou izola¢ni desky a lamelové rohoze vyrabéné z kamenné
viny v Castolovicich. Izolace jsou nehoflavé s bodem tani vy$$im nez 1000 °C.

- Systém ozkousen podle evropské normy CSN EN 1366-1: 2001.
- Zatfidéni podle CSN EN 13 501-3: 2006 do tfidy EI 60 — ve, ho (0 — i) S.

Jednovrstvym kladenim izolace je mozné docilit pozarni odolnost 30, 45 a 60 minut pro svislou
i vodorovnou orientaci u &tyfhrannych i kruhovych potrubi pro potrubi typu A podle CSN EN 1366-1.
Izolace Ctyfhranného vzduchovodu je provedena deskami Orstech 65 H — pro svislou i vodorovnou
orientaci pro pozarni odolnosti EI 30 a El 45 je uzita tloustka izolace 40 mm, pro svislou orientaci EI 60
muzZe byt pouzita tloustka 40 nebo 60 mm, pro vodorovnou orientaci El 60 se pouziva tloustka desek
60 mm. U kruhovych potrubi s pozarni odolnosti EI 30, El 45 a El 60 se navrhuji lamelové rohoze Orstech
LSP PYRO jednotné tloustky 50 mm.

Oba typy materialu z kamenné viny maji objemovou hmotnost 65 kg/m3 a jednostranny polep hlinikovou
folii s vyztuznou mfizkou ze skelné tkaniny. lIzolace se u kruhového i ¢Etyfhranného potrubi kotvi
pFivafovacimi trny s kloboucky. Mezi nejvétsi vyhodu izolaéniho systému ORSTECH Protect patfi vyrazné
zjednoduseni provedeni ucpavky — v misté prichodu konstrukci oddélujici pozarni useky neni nutno do
VZT potrubi vkladat rozpéru, zesilujici prvky nejsou nutné ani z vnéjsi strany. Toto provedeni je nejblize
kazdodenni praxi na stavbach, tedy i nejvice bezpe€né, a také s sebou pfinasi zjednoduseni montaze
VZT potrubi. Dovoluje totiz smontovat celou vétev potrubi najednou a pozarné délici konstrukci pak
postavit kdekoliv bez rizika chybného umisténi, ¢imz je zajisténa variabilita umisténi stén pfi zménach
dispozic béhem uzivani objektu.

Vyhody
- Protipozarni, akusticka a tepelna izolace v jednom vyrobku.
- Rychla, spolehliva a produktivni montaz pfi pouziti pfivafovacich trnd.
- PFiruby a zavésné prvky neni nutno prekryvat druhou vrstvou izolace. To pfinasi Uspora mista,
materialu a doby potfebné pro montaz.

- Snadna zpracovatelnost - jednoduché rozméfovani a fezani.

- Mala hmotnost vyrobku a snadna manipulace.
- Jednoduché oddéleni pozarnich usekll bez nutnosti pouziti pozarni klapky.
-V misté prostupu mezi pozarnimi useky VZT kanal nepotiebuje dodate¢nou vyztuhu.

- Pozarni ucpavka provedena stejnym izolaCnim materialem jako izolace potrubi bez nutnosti
pouziti intumescentnich tmeld, které zabrariuji Sifeni pozaru bobtnanim aktivovanym zvy$enymi
teplotami.




Legislativa

Reprezentaéni VZT potrubi, které ma odolavat Sifeni pozaru
z jednoho pozarniho useku do druhého se zkousi podle normy
CSN EN 1366-1. Normu Ize aplikovat na svisla i vodorovna
potrubi, rozvétvena i nerozvétvena, pro plsobeni plamene zevnitf
nebo zvnéjsku potrubi. Norma specifikuje metodu pro stanoveni
pozarni odolnosti svislych a vodorovnych VZT potrubi za
normovych podminek pozaru. Pfi zkouSce se méfi doba, po kterou
potrubi, specifikovanych rozmérd a zavéSené jako v praxi, vyhovi
definovanym kritériim.

Tato norma se pouzivd ve spojeni s CSN EN 1363-1, ktera
stanovuje pozadavky pro uréeni pozarni odolnosti riznych prvki
stavebnich  konstrukci vystavenych normovym podminkam
plusobeni pozaru. V normé jsou stanovena kritéria, pomoci nichz
Ize vyhodnotit schopnost potrubi zabranit pfenosu pozaru vlivem
destrukce potrubi (celistvost E), tepelného pfenosu (izolace I) a
zabranéni priniku koufe (koufotésnost S). ZkuSebni vzorek se
vystavi specifickému reZimu ohfivani a chovani vzorku se
monitoruje na zakladé kritérii popsanych v . CSN EN 1363-1.
PozZarni odolnost zkuSebniho prvku je vyjadfena dobou, po niz
jsou pfislusna kritéria spinéna.

Obr. 4 Pohled na VZT potrubi pri
zkous$ce podle CSN EN 1366-1
pfi ptisobeni ohné zvnéjsku
(potrubi typu A)

Vlastni zatfidéni se potom provadi podle klasifikadni normy CSN
EN 13 501-3. Klasifikace uvadi, zda jsou spIlnéna kritéria pfi
pozaru zvneéjSku (oznaceni o — i) nebo zevnitf (oznaceni i — 0)
nebo z obou smért (i <« 0) a zda toto plati pro horizontalni potrubi
(oznacgeni ho) &i vertikalni (ve), nebo pro obé (ve, ho). Napf. tfida
,El 30 S — ve, ho (0 — i) S*oznaluje VZT potrubi schopné zachovat celistvost, tepelnou izolaci a
kourotésnost po dobu 30 minut pfi plisobeni pozaru zvnéjsku, pro vertikalni i horizontalni polohu.

Maximalni povolené rozméry VZT potrubi

Zkuebni norma CSN EN 1366-1 definuje velikost &tyfhranného zkusebniho vzorku 1000 x 500 mm a
vysledek zkousky Ize aplikovat az na rozméry potrubi 1250 x 1000 mm. U kruhovych potrubi je prdmér
zkusebniho vzorku 800 mm a vysledek Ize aplikovat az na prdmér 1000 mm. Tato, ani jiné evropské
normy zabyvajici se rozSifenymi aplikacemi neumoZriuji navrhovat a v praxi pouZivat potrubi vétSich
prufezll. Je-li tedy na stavbé navrzeno potrubi vétSiho priifezu, nelze podle platnych norem k tomuto
potrubi protokol o klasifikaci vztahnout a je nutné postupovat formou individualnich posudkd u
autorizované osoby k této Cinnosti opravnéné. Pripadné jesté ve fazi projektu potrubi rozdélit do vice
samostatnych prifezl, které nepfekro¢i dané mezni rozméry a na které je tedy mozné vztahnout
klasifikaCni protokol.

Tab. 1 P¥iény prafez zkuSebnich vzorku

Potrubi typu Pravouhlé Kruhové
Sifka [mm] vySka [mm] primér [mm]
A 1000 500 800
Tab. 2 Dovolené zvétSeni rozmeérl pfi pfimé aplikaci
Potrubi typu Pravouhlé Kruhové
Sifka [mm] vySka [mm] primér [mm]
A 250 500 200

Vzduchotechnické potrubi

Vzduchotechnické potrubi zhotoveno z ocelového pozinkovaného plechu, doporucena tloustka plechu
podle DIN 24 190 (&tyfhranna potrubi) a DIN 24 145 (kruhovéa potrubi). Ceska republika v poslednich
letech pfijala Fadu evropskych norem pro kovové plechové &tyfhranné a kruhové potrubi, které je uzivano
k vétrani budov. Pfijaté normy se vS8ak zabyvaji pouze rozmérovymi fadami potrubi a tvarovek,



mechanickymi pozadavky, pevnosti, tésnosti a dalSimi vlastnosti, nezabyvaji se tloustkou pouzivaného
materialu. Z toho divodu vyrobci VZT potrubi nej¢astéji pouZivaji vyse zminéné némecké normy DIN. Pfi
testu dle CSN EN 1366-1 byla pouzita tloustka plechu 0,8 mm.

Tloustky &tyfhranného potrubi dle némecka normy DIN 24 190 jsou pro tlakovy stuper 1/4 (1000 Pa
pretlak, -630 Pa podtlak) nasledujici:
- 0od 0 do 500 mm hrany material tloustky 0,6 mm,
- od 501 mm do 1000 mm hrany material tloustky 0,8 mm,
- od 1001 mm do 2000 mm hrany material tloustky 1,0 mm.
Pro kruhova potrubi jsou podle DIN 24 145 predepisované tloustky plechu nasledujici:
- do @ 280 mm material tloustky 0,6 mm,
- od @ 315 do 560 mm material tloustky 0,8 mm,
- od @ 630 do 900 mm material tloustky 1,0 mm,
- od @ 1000 do 1250 material tloustky 1,2 mm,
- nad @ 1400 material tloustky 1,5 mm.

Priruby

Pro &tyfhranné i kruhové VZT potrubi bylo
pfi zkouSeni pouZito pozinkované potrubi
s pfirubami. Pro zajisténi co nejvétsi
vzduchotésnosti potrubi je nutné mezi
pfiruby  vlozit izolaéni  8$idru s
protipozarnim silikonem. Pouzité
silikonové tésnéni bylo vyrobeno ze
specialné upraveného grafitu, ktery teplem
expanduje, zvySi tim tlak na stény pfiruby
a vytvofi tak spolehlivéj§i bariéru, ktera
v prubéhu pozaru vylouéi jakykoliv pfestup
ohné ¢i horkych plynG zjedné strany
potrubi na druhou.

Obr. 5 VioZeni tésnici izolacni Sritry do protipoZarniho
Pfirubu &tyFhranného potrubi je navic Silikonu mezi pfiruby pro zajisténi vzduchotésnosti
nutno pevné sevrit stahovacimi svorkami
se Srouby M8 v poctu 3 kusy na 1 metr bézny N 200 300 300 200

délky pfiruby (pro délku pfiruby 500 mm se .~ - ;‘ “
pouziji 2 kusy). Maximalni rozestupy mezi - n i - j
stahovacimi svorniky jsou patrné na obrazku : —— ;' 1 | —1
" g - B
g g cp-
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Obr. 7 Rozmisténi stahovacich svorek

1 — VZT potrubi, tloustka stény odpovidajici DIN 24 190
2 — vlozka z bezazbestové izolacni Sritiry v
protipozarnim silikonu

3 — stahovaci svorka se sroubem M8

Obr. 6 Priruby zajistény stahovacimi svorkami 4 — $roub M10 s matkou a podlozkou




Potrubni zavésy

1. Ctyfhranné vzduchotechnické potrubi

Ctythranné VZT potrubi zavéSeno pomoci zavitovych ty&i a nosnych profilovanych systémovych list
(certifikovany systém montaznich profilt MUPRO MPC vhodny pro vyneseni VZT potrubi s pozarni
odolnosti nebo jeho ekvivalent). Systém sestava z ocelovych hmozdinek M10, zavitovych ty&i M10, nosné
profilové listy 38/40 mm a spojovaciho materialu. Zavés muze byt umistén uvnitf i vné izolace, zavitové
tye se neizoluji.

/,f A A ot A A
//;/////;//// / / /;H//‘;/H//'%i//{/;
A PN / L5 / LLT/ A7 AR, Ocelova hmozdinka M1
Podlozka M10/36
—|7 0,36 kN 0,36 kN Matice W10
h¥ N | Zavitova tye M10 pevnosti 4 8
35 kg 35 kg
’ S H |\ S — Qﬂl Matice M10
' o | it Zajistovaci podloZka M10 na profil 38/40
- Instalacni profil 38/40
1250 = FodloZka M10/36
1500 Matice M10

Obr. 8 Viykres vzorového uchyceni systému MUPRO MPC

2. Kruhové vzduchotechnické potrubi

Kruhové  horizontalni  VZT  potrubi
zavéseno dvoudilnymi objimkami
vynadenymi zavitovymi tyCemi M10, které
jsou doplnény o spojovaci material
daného zavésného systému (primyslové
objimky MUPRO nebo ekvivalent).
Objimka je kryta izolaci, zavitové tyCe se
neizoluji.

Zavésné ty¢e musi mit dostateény prarez,
a to takovy, aby maximalni tahové napéti
v ty€i pfi plném zatiZeni (soucet zatiZeni
potrubi, technického vybaveni a izolaceg
nepfesahlo normovou hodnotu 9 N/mm
pro pozarni odolnost do 60 minut od
pocatku ohfivani. Matka na zavésné tyci
musi byt vybavena podlozkou.

Pozarni odolnost vzduchovodu

opat‘feného protipoia’rm’ izolaci je zavisla Obr. 9 Detail zavésné konzoly Obr. 10 Detail dvoudilné
jednak na kvalité izolace a jednak na pro zavéseni Ctyrhranného objimky pro zavéSeni
kvalité oceli zavésného systému. Pouzije- potrubi kruhoveého potrubi

li se sebelepsi izolace, ale nekvalitni a
nevhodny typ zavésu, tak systém vydrZi



jen tak dlouho jako jeho neslabsi ¢lanek (zavés). VZT potrubi tedy musi
byt vzdy zavéSeno na kvalitnich nosnych profilovanych systémovych
listdch a kvalitnich zavitovych ty€ich, které jsou certifikovany poZarni
zkusebnou pro toto pouZiti.

Do betonové ¢&i ZB stopni konstrukce se zavésné tySe kotvi ocelovymi
hmozZdinkami. Nejvy3Si dovolend tahova sila na hmozdinku obvykle byva
500 N. Ukotveni hmozdinky musi byt minimalné 60 mm.

Izolace
Tab. 3 Jednotné tloustky izolace pro pozarni odolnost El 15-60 S
Pozarni odolnost |  Horizontalni | Vertikalni
Ctythranné VZT potrubi

EI30S 40 mm 40 mm

EI45S 40 mm 40 mm .

EI60S 60 mm 40 nebo 60 mm e S

Kruhové VZT potrubi Obr. 11 Detail ocelové
EI30,4560S | 50 mm | 50 mm hmozdinky pro kotveni do
betonové stropni konstrukce

Izolace ¢tyrhranného vzduchovodu je provedena deska natlacena na bok desky
Qeskanji Orste.ch 65 H (deska z rpinerélm’ vI3ny o] pfedchozi
jmenovité objemové hmotnosti 65 kg/m”, s s

jednostrannym  polepem hlinikovou félii s e pfiruba VZT potrubi
vyztuznou mfizkou ze skelné tkaniny). Pro e
svislou i vodorovnou orientaci pro pozarni
odolnosti 30 a 45 minut je uZita tloustka izolace
40 mm, pro svislou 60minutovou orientaci maze
byt pouZita tloustka 40 nebo 60 mm, pro
vodorovnou 60minutovou orientaci se pouziva
tloustka desek 60 mm (viz tab. 3).

*%1, «— stahovaci svorka se

Pfi kladeni desek je nutné jednotlivé kusy -'nfi’*. Sroubem M8
|

dotlacovat na sebe, aby mezi nimi nevznikaly
zadné mezery. Po dokonc&eni izolacniho obkladu
se spoje izolaCnich desek a jejich volné hrany
pfelepi samolepici hlinikovou paskou. PFi lepeni
je nutné pasku silné pfitisknout a vyhladit, aby
se miizkova struktura polepu desek protlacila az na samolepici hlinikovou pasku.

Obr. 12 Spoje izolaénich desek lezi mimo pfiruby VZT
potrubi

Pro kruhové vzduchovody je pozarni odolnost 30, 45 a 60 minut dosaZzena pouzitim lamelové rohoze
Orstech LSP PYRO (lamelovy pas z mineralni viny o jmenovité objemové hmotnosti 65 kg/m®, s
jednostrannym polepem hlinikovou félii s vyztuznou mfizkou ze skelné tkaniny) tloustky 50 mm.

Pfi kladeni izolace je nutné lamelové rohoze dotlatovat na sebe, aby mezi nimi nevznikaly mezery.
Lamelova rohoz bude mit délku: vnéjSi obvod potrubi + 2 x tloustka izolace + 80 mm. P¥i ovinuti potrubi
rohoZi se posledni lamela odstrani, ¢imz vznikne 80mm pfesah vyztuZzené hlinikové fdlie, ktery prekryje
spoj a pfichyti se trny. Lamelové rohoze se z montaznich ddvodu na dvou az tfech mistech na metr bézny
stahuji ¢ernym mékkym Zihanym dratem & 1,6 mm. Teprve poté se pfistupuje ke kotveni pfivafovacimi
trny s kloboucky. Spoje lamelovych rohozi musi lezet mimo pfiruby VZT potrubi.

V misté zavésl se lamelové rohoze podélné narusi drazkou potfebnou kvili nasouvani izolace pres
zavésnou ty€. Z tohoto dlivodu se u vodorovného potrubi s pozarni odolnosti EI 60 v misté prichodu
zavésU pomoci navarovacich trnl pfikotvi ochranné pasy z izolace Orstech LSP PYRO tloustky 50 mm o
rozméru 160 x 250 mm. Po dokon&eni izolaéniho obkladu se hlinikovou paskou pfelepuji spary mezi
jednotlivymi izolaénimi pasy. Protipozarni systétm ORSTECH Protect nevyzaduje dalSi ovinuti
Sestihrannym pletivem okolo izolace.



Obr. 14 Izolovani potrubi s pozarni odolnosti EI 60
1 — VZT potrubi, doporucena tloustka stény podle

Obr. 13 Naruseni lamelové rohoze drazkou DIN 24 145 o 3

nutnou kvdli nasouvani izolace pres zavésnou 2 — dvoudilné primyslové objimky MUPRO

tyé 3 — zavitovéa ty¢ M10
4 — lamelova rohoz Orstech LSP PYRO tloustky
50 mm

5 — ochranny pas o rozméru 160 x 250 mm (pouze u
vodorovnych potrubi pro pozarni odolnost El 60)

Izolovani pfirub

Spoje desek musi lezet mimo
pfiruby VZT potrubi. U ¢tyfhrannych
potrubi se pfed montazi deska v
misté pfiruby nafizne a to do
hloubky max. 15 mm — viz obr. 15.
V misté nafiznuti se deska silné
natlaci na pfirubovy spoj a jesté pod
tlakem se zajisti navafenim trn(
(timto natlaCenim dojde ke zvyseni
objemové hmotnosti desky nad
pfirubou). Trny se umisti cca 50 mm aG=n

od pfirubového spoje, aby vzduti | I

izolacni desky bylo co nejmenSi. Obr. 15 Nafiznuti izolacni desky v misté pfiruby. Trny umistény
Pfipadné prostory vzniklé vzdutim ve vzdalenosti cca 50 mm od pfiruby.

izolaéni desky pFes pfirubovy spoj

se docpou odfezky z izolaCnich desek. Pokud by ‘

vzduti izolaéni desky bylo pfili§ velké, vybere se ‘

v nafiznutém pruhu izolace do hloubky max. | . |

10 mm. ; : 2 ' :

PRIVAROVACI TRN #30/2,7

Nad pfirubou je vhodné zachovat minimalni kryti
izolaci 20 mm.

U kruhového potrubi neni nutné do lamelovych
rohozi v misté pfirub vyfezavat drazky, rohoze se
pouze natlaci na spoje potrubi.

Obr. 16 Jednovrstvé kladeni izolace v misté pfiruby
— zachovani min. tloustky 20 mm nad pfirubou




Umisténi zavésu

Zavésna lista je u Ctyrhrannych VZT potrubi vzdy kryta izolaci. Pfed montazi se izolacni deska v misté
zavésu (ocelového U profilu) nafezava podobné, jako tomu bylo u izolaci pfirub. Certifikované protipozarni
zavésy mivaiji obvykle vy8ku 40 mm. Pfi tloustce izolace pouze 40 mm, je nutno pouZit delSi trny, aby bylo
vibec mozné desku k potrubi pfichytit. Prostory vzniklé vzdutim izolaéni desky pfes zavésnou listu se
docpavaiji odiezky z izolaénich desek (viz obr. 17).

Zavésnou ty¢ je mozné instalovat bud pfimo do kontaktu se VZT
potrubim a zakryt izolaci (obr. 19 a 20) nebo mlze byt zavés
umistén vné izolace (viz obr. 18). V prvnim pfipadé se deska
v mistech zavitovych tyCi nenafezava, pouze se silné natlaci
smérem K potrubi a zajisti se pfivafovacimi trny. Vzdalenost mezi
vzduchovodem a ty¢i musi byt v tomto pfipadé co nejmensi. Pokud
je zavés ve veétsi vzdalenosti, nechava se vné izolace a jsou-li
pouzity kvalitni ocelové zavésné zavitové tyCe spravné
dimenzované, tak je netfeba izolovat.

Obr. 17 Izolovani nosné systémové
listy vy$ky 40 mm izolaci tloustky
40 mm
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Obr. 19 Zavésy uvnitr izolace

1 — VZT potrubi, doporucena tlouStka stény dle DIN 24190
2 — desky Orstech 65 H tl. 40 (60) mm

3 — zavitovéa ty¢ M10

4 — zavésna profilovana lista tvaru U 38/40 mm

—
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Obr. 18 Zavéseni potrubi zavitovymi ——

tyéemi a nosnymi listami. Na Obr. 20 Minimalni kryti nosné listy je 20 mm
obrézku zévésy umistény vné

izolace (Cast nosné listy vyénivajici

Z izolace se v tomto pfipadé

neizoluje).
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Privarovaci trny

Izolace se kotvi pFivafovacimi trny o @ 2,7 mm, opatfenych ocelovym klobou¢kem s & 30 mm. Délka trn(
odpovida tloustce izolace, u pfirub a zavésnych list vSak mlze byt poZzadavek na délku trnu kvuli vzduti
izolace zvySen, nejCastéji o 10 mm. Orientacni pocet trnU je pro Ctyrhranné potrubi 16 kust/m?, pro
kruhové potrubi 14 kust/m>.

Doporuéené rozestupy:
- vzdalenost trnu od spoje izolaci 80 mm
- vzdalenost trnu od pfiruby cca 50 mm

POHLED NA ROZMISTENI TRNU U SVISLEHO POTRUBI POHLED MA ROZMISTENI TRNU U VODOROVNEHO POTRUEI
DELSi STRANA POTRUBI KRATSI STRANA POTRUBI HORNI STRANA
400 [ H =125mm 100 20
e !
+ N + + : + + : i
/PHIHUIJUW SPOJ VLT POTRULI | |
[
+ + + i ¥ : j +]+ + + — + + + +|+ +
L —
I 5o
t g T + + Il+ # £ _‘1_‘_EF_
+ -+ + e + | 1 - +
[ =
| &l |+ g .
|
i ! H o+ .
I | i Iy Pl g
I | f= -
: . &
[ |
i i o i + : = o B ] 1 o E 1
I | -
80, 420 " 420 B0 h2n0 340 120
i | -
: ! SPODNI STRANA
+ -+ + |+ + : P!
13 ' " + |+ + |+ + | + B+ +[+ +
+ + + =3 \ :
L+ P e
< [ | L7
" ' !
: ! + + + | + —+ +
s i |
+ + i Pt T +1 o+ & R
= \ i
v * * - : + + : + = + + + F ¥
S50m & : | N =
] ?‘1 I 1 =] I | =
i = =
A : ! i : ! +[+ + |+ + | + 2+ | +|+ +
<125mm =
BOCNI STRANA
&
i ] ] ] - i i 1 I 1 ]
o1
el
+|+ + | + g—+ | + + +] + +

Obr. 21 Rozmisténi trnt u ¢tyrhranného VZT potrubi

Pro rozmér ¢tyfhranného potrubi 1000 x 500 mm to odpovida:
- pro svislé potrubi — 40 ks na metr bézny (6 trnU pro desku na del$i strané potrubi, 4 trny pro
desku na krat$i strané),
- pro vodorovné potrubi — 40 ks na metr bézny (z toho 4 trny pro horni desku, 4 trny pro bo¢ni
desku a 8 trnd pro spodni desku).
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Obr. 22 Rozmisténi trnG u kruhového VZT potrubi

Pozarni ucpavka - izolace prostupt pozarné délicimi konstrukcemi

U konstrukci oddélujicich pozarni useky je nutné zajistit poZarni odolnost VZT potrubi, aby nedo$lo
k rozSifeni pozaru do sousedniho pozarniho Useku. V praxi je to mozné zarucit dvéma zplsoby — pozarni
klapkou nebo navrhem pozarné odolného potrubi testovaného dle CSN EN 1366-1, které jiz spolehlivé
pini funkci déleni pozarnich Usekl. Soucinnost navrhu obou variant je také mozna, feSeni je pak vyrazné
na strané bezpe€né. Rozhodujicim elementem v pfipadé pouziti certifikovaného pozarné odolného potrubi
je pozarni ucpavka.

Inovacnim FeSenim protipozarniho systému ORSTECH Protect je vyrazné zjednodu$eni provedeni
ucpavky — v misté déleni pozarnich usekl neni nutné umistovat vyztuhu zevnitf potrubi, ani vné. Vyrazné
zjednodusSeni provedeni ucpavky s sebou pfinasi vyhodu zjednoduSené montaze VZT potrubi. Toto na
trhu unikatni fedeni dovoluje smontovat celou vétev potrubi najednou a vlastni zed' pak postavit bez rizika
chybného umisténi. Je tim zajisténa i variabilita pfi umistovani poZarné délicich konstrukci pfi zménach
dispozic béhem uzivani objektu.

= IZOLACNI MANZETA

7T T KONSTRUKCE
S POZARNI USEKY
'el

| =
Obr. 23 Doporucéené provedeni pozarni ucpavky pro ¢tyrhranné potrubi

Ctyrhranna potrubi

Pozarni ucpavka je u Ctyrhrannych potrubi tvofena izolacni manzetou z desky Orstech 65 H Sifky 150 mm
(viz obr. 23), tloustka odpovida tloustce izolace pouzité na vzduchovodu. Mezery mezi pozarni ucpavkou
a izolovanym potrubim je nutné docpat odrfezky z izola¢nich desek. I1zolaéni manzeta se nasledné pfikotvi
navarovacimi trny dvojnasobné délky (rozestup mezi trny cca 150 mm).
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Kruhova potrubi

U kruhovych potrubi je ucpavka tvofena izolacni manzetou Sitky 150 mm z druhé vrstvy lamelové rohoze
Orstech LSP PYRO tloustky 50 mm. Pfed poloZenim izolaéni manzety se docpe mezera mezi pozarné
délici konstrukci a izolovanym potrubim. lzolaCni manzeta se stdhne dvéma Cernymi Zihanymi draty
@ 1,6 mm a nasledné se prikotvi navafovacimi trny dvojnasobné délky (rozestup mezi trny cca 150 mm).

Obr. 24 Pred provedenim izolaéni manzZety z druhé vrstvy lamelové rohoZe se
nejdrive docpe meziprostor mezi izolovanym potrubim a pozarné délici konstrukci

Pozn: Peclivé vycpani mezer pfi prichodu potrubi pozarné délici konstrukci v maximalni mozné mife je
bezpodminec¢né nutné z toho divodu, Ze v misté prachodu konstrukci oddélujici pozarni iseky neni nutné
ani do ¢tyfhranného, ani do kruhového potrubi vkladat rozpéry &i jiné vyztuzné prvky.




Pozarni klasifikace

Protipozarni systém ORSTECH Protect pro
pozarné odolna potrubi byl zkouSen
spolecnosti PAVUS, a.s., zkuSebni laboratof
Veseli nad Luznici, autorizovanou osobou
AO 216. Na vyzadani jsou k dispozici
protokoly o klasifikaci poZarni odolnosti.

Protokoly o klasifikaci je mozné aplikovat do
maximalniho rozméru potrubi 1250 x 1000
mm nebo pro & 1000 mm. Je-li tedy na
stavbé navrzeno potrubi vétSiho prafezu,
nelze podle platnych norem k tomuto potrubi
protokol o klasifikaci vztahnout a je nutné
postupovat formou individualnich posudku u
autorizované osoby k této Cinnosti
opravnéné. Pfipadné jesté ve fazi projektu
potrubi rozdélit do vice samostatnych
prifez(i, které neprekro¢i dané mezni
rozméry a na které je tedy mozné vztahnout
klasifikaéni protokol.

PAVUS, a.s.

AUTORIZOVANA OSOBA AD 216 a8

Pubucka: & J. Hybede 270
Weseli nad Lubnici

o
PAVUS

Tal:

Frosecka 41274, 190000 Praha % - Prosek
0 E mail: mallg@pavus.cz, ip.iiwww pavus.cz
286019 587 Fax: 286 019 580

Tel.: 301 477 410
Fax: 331 477 410
E-mall: vasellgpavus.c2

PROTOKOL O KLASIFIKACI

Predmét klasifikaca:

ldentifikatni isla:

POZARNIi ODOLNOSTI

V.:duu!{u!echm'ckei potrubf
podie CSN EN 13501 3:2006, &. 7.2.2

PK3-01-09-001-C-0

VoUorovng @ swislé kruhove vzducholechinicke polrubi typu A

MNazev a typ prvku: (Zolovand famefovymi skruZovanymi pdsy
ORSTECH LSP PYRO, tloustky 50 mm
Objednatel: SAINT-GOBAIN ORSIL 5. 1. 0.

Vydavajici organizace:

Datum vyddni:

Masaryxova 197
&17 50 Castolovice
CSeska republika

PAVUS, a5

Autorizovand osoba AQ 216
Notifikovana osob NE 1381

Proseckd 11274790 00 PRAHA 9
HoZdmi zkusebna Viescll nad LuZniel
Zakazka &. 108312 / 2210080280

200905 27

Obr. 25 Ukéazka protokolu o klasifikaci pro protipoZarni
systém ORSTECH Protect

Protipozarni systém ORSTECH Protect je na stavb& oznalen identifikaCnim S&titkem, na kterém je
vyznacena navrzena pozarni odolnost, tloustka izolace a udaje o firmé, kterda montaz certifikovaného
protipozarniho systému ORSTECH Protect provedla.

ion Produ

Izolacni systém pro pozarné odolna potrubi

zkouSeny podle CSN EN 1366-1

R ——.
Provedla certifikovana firma:

Izolacni systém:

™ ORSTECH Protect & EI1SS

2 ULTIMATE Protect OE305

OEI455

g g e OEIBODS

Tloustka izolace [mm]: L EI90S
U E1205

PoZarni odolnost [min]:

Datum realizace:

Protokoly o klasifikaci pofarni odolnosti vydané zkusebnou PAVLIS, as. (A 216):
- PK3-01-07-001-C-2:[1455 (ho, ve o — i) aLI 60 5 (ve o — i); desky ORSTECH G5 H (Etyfhranné potrubi)
PK3-01-09-901-C 0: £l 60°S (ho, ve o = i); desky ORSTECH 65 H (¢tyfhranné potrubi)

- PK3-01-09-001-C-0: EI 60 S (ho,

ve 0 — i); lamelové rohoZe ORSTECH LSP PYRO (kruhové potrubl)

= PK3-01-10-801-C-0: E1 120 5 (ho,ve 0 = |,0 = |, 0 «= |); desky Ul Protect Slab 4.0 (¢tyfhranné patrubi), rohoze na pletivu

Isover

U Protect Wired Mal 4.0 (kruhowé potrubi)

WWW.isover.cz

Obr. 26 Identifikacni Stitek

SAINT-GOBAIN

Veskeré podklady k protipozarnim a technickym izolacim je mozné stdhnout na adrese: www.isover.cz/T]I.







REGIONALNI

ZASTUPCI

606 606 515
724 600913

603571951
602170 286
602 128 964
733785073
602 477 877
733142025
606 609 259
602 709 728

6000006006000 O

606 748 327

Usti

nad .
Teplice Labem Ceské Lipa

Most

Litoméfice

Che it
omutoY Boleslav Jigin

Hradec Krélové Rychnov

nad Knéznou

Pardubice e
Usti nad Orlici’

Chrudim

Nymburk

Bruntal
Sumperk

Pizefi - Sever

Havligkiv Brod Novy Jigin
Frydek - Mistek

Domazlice

T Blansko

0 Jinlava

Jindfichtv.
Hradec

Trebic

Hradisté

Znojmo
Bieclav

Cesky Krumlov

Setfime vase penize a nase zivotni prostiedi

PRODUKTOVI
SPECIALISTE

Sikmé stiechy
a Vétrané fasady
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Kontaktni fasady
Tel.: 602 755 246
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Tel.: 603 556 082
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Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Pocernicka 272/96 « 108 03 Praha 10

Marketing
Pocernicka 272/96 - 108 03 Praha 10 « Tel.: 296 411 735 « Fax: 296 411 736

Zakaznicky servis pro mineralni vinu
Masarykova 197 « 517 50 Castolovice « Tel.: 494 331 331 - Fax: 494 331 198
E-mailové objednavky: obj.castolovice@isover.cz

Zakaznicky servis pro EPS
Priimyslova 231 « 282 00 Cesky Brod « Tel.: 321 613 521—4 « Fax: 321 613 520
E-mailové objednavky: obj.cbrod@isover.cz

Bezplatna informacni linka
800 ISOVER (800 476 837)

www.isover.cz
e-mail: info@isover.cz

Informace uvedené v této publikaci jsou zalozeny na nasich soucasnych znalostech a zkusenostech. Tyto
informace nemohou byt predmétem pravniho sporu. Pfi jakémkoli uziti musi byt zohlednény podminky
konkrétni aplikace, zvlasté podminky tykajici se fyzickych, technickych a pravnich aspektl konstrukce. Ruceni
a zaruky se fidi nasimi obecnymi obchodnimi podminkami. Vdechna prava vyhrazena.
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